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Dettaglio lavorazione
1) Saggi di pulitura - colore originale 
2) Rimozione colore falso
3)  Stuccatura (gesso più colla)
4) Applicazione del bolo su parti da
      colorare 
5)  5)  Applicazione della foglia d’argento 
6)  Applicazione oro su foglia d’argento    
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7) Saggi di pulitura con colore originale 
8) Rimozione colore falso
9)  Stuccatura (gesso più colla)
10) Applicazione del bolo 
11)  Applicazione bolo su pastorale 
12)  Applicazione foglia d’argento  
13)  13)  Applicazione oro su foglia d’argento



10 11

12 13



14 15

16 17 



14) Particolare rimozione colore falso      
       - colore originale 
15) Particolare stuccatura
16) Applicazione bolo  su gesso
17) Applicazione foglia d’argento  
18) Applicazione oro su foglia d’argento
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19) Particolare rimozione colore falso      
       - colore originale 
20) Applicazione bolo  su gesso
21) Applicazione foglia d’argento  
22) Applicazione oro su foglia d’argento 
23) Disegno su gesso 
24)  - 25) - 26) - 27) - 28)  24)  - 25) - 26) - 27) - 28)  Saggio di  
pulitura - colore originale
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29) trattamento antitarlo base 
e consolidante
30) trattamento antitarlo base 
e consolidante
31) base consolidata con piedi
32) base consolidata con piedi 



Statua ultimata


